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Nachweis
Charakteristische Tragkraft nach TRAV

Priifbericht
Nr. 12-002529-PR27 ROSENHEIM

(PB-K20-09-de-01)

Auftraggeber profine GmbH Grundlagen *)
International Profile Group DIBt-Richtlinie TRAV 2003-01
Zweibrlcker Strafte 200 Prifgrundlage/n:
66954 Pirmasens DIBt-Richtlinie TRAV 2003-01
Deutschland Darstellung

Produkt Rahmenprofil-Kunststoff-Hohlkammerprofile
Bezeichnung System: KBE 76, K('jmmerling 76, Trocal 76
Lieferbezeichnung: Blendrahmen 76101

Leistungsrelevante  jaterial: PVC-U, weild, Verstarkung: V303, gepriifter Glas-
Produktdetails
einstand: 18 mm

Besonderheiten =/-

Blendrahmen 76101

Ergebnis Verstérkung V303
Charakteristische Tragkraft nach TRAV nach DIBt- Verwendungshinweise
Richtlinie TRAV 2003-01 Die ermittelten Ergebnisse die-

nen zum Nachweis nach dem
Anforderung erfu”t angegebenen Regelwerk.

Giiltigkeit
charakteristische Tragkraft 20,3 kN/m Die genannten Daten und Ein-

zelergebnisse beziehen sich
ausschliel3lich auf den gepruften/
beschriebenen Probekdrper.
Diese Prifung/Bewertung ermog-
licht keine Aussage Uber weitere
leistungs- /qualitdtsbestimmende
Eigenschaften des Produkts.

Veroéffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-
Prifdokumentationen". Das
Deckblatt kann als Kurzfassung
verwendet werden.
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